Załącznik C do SWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części 3









	ASORTYMENT
	ILOŚĆ ZAMAWIANYCH
SZTUK:

	I
	Poszewka na kołdrę
	150

	II
	Poszewka na poduszkę
	150

	III
	Prześcieradło
	150








I – POSZEWKA NA KOŁDRĘ

	Rozmiar:
	160x200

	Tkanina:
	100 % bawełna - adamaszek

	Splot:
	satynowy

	Gramatura:
	150g/m2 do 160 g/m2

	Kolor:
	Biały lub ecru

	Deseń:
	Satynowe paski 2cm

	Możliwość prania:
	pranie wodne w pralce 90°C

	Kurczliwość:
	3%

	Zamykanie:
	zakład 30 cm

	Szycie i wykończenie:
	· Wzmocnione szwy (szew francuski lub szew bieliźniany, nici rdzeniowe szwalnicze)
    .     Każda poszewka musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami              dotyczącymi prania, suszenia.

	Atest:
	wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II



Opis produktu:
Poszewka na kołdrę w wymiarze 160x200 cm wykonana z białej lub ecru 100% tkaniny bawełnianej zwanej adamaszek o gramaturze 150g/m2 do 160g/m2, o splocie satynowym - paski 2 cm. Wzmocnione szwy – szew francuski lub szew bieliźniany, nici rdzeniowe szwalnicze. Nie dopuszcza się szwu overlock. Tkanina dostosowana do prania w temperaturze 90°C. Dopuszczalna kurczliwość tkaniny 3%. Zamknięcie na zakład hotelowy długości 30 cm z ryglem z dwóch stron, umożliwiający maglowanie.     Każda poszewka musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia. Produkt musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II.
***

II – POSZEWKA NA PODUSZKĘ 
	Rozmiar:
	70x80 cm

	Tkanina:
	100 % bawełna - adamaszek

	Splot:
	satynowy

	Gramatura:
	150g/m2 do 160 g/m2

	Kolor:
	biały

	Deseń:
	Satynowe paski 2 cm

	Możliwość prania:
	pranie wodne w pralce 90 C

	Kurczliwość:
	3%

	Zamykanie:
	zakład 20 cm

	Szycie i wykończenie:
	· Wzmocnione szwy (szew francuski lub szew bieliźniany, nici rdzeniowe szwalnicze)
·  Każda poszewka musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami  dotyczącymi prania, suszenia

	Atest:
	· wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II



Opis produktu:
Poszewka na poduszkę w wymiarze 70 x 80 cm wykonana z białej 100% tkaniny bawełnianej zwanej adamaszek o gramaturze 150g/m2 do 160g/m2, o splocie satynowym - paski 2 cm. Wzmocnione szwy – szew francuski, nici rdzeniowe szwalnicze. Nie dopuszcza się szwu overlock. Tkanina dostosowana do prania w temperaturze 90 C. Dopuszczalna kurczliwość tkaniny 3%. Zamknięcie na zakład hotelowy o długości 20 cm z ryglem z dwóch stron, umożliwiający maglowanie. Każda poszewka musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia. Produkt musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II.












III – PRZEŚCIERADŁO 
	Rozmiar:
	160x210

	Tkanina:
	100 % bawełna

	Splot:
	płócienny

	Gramatura:
	150g/m2 do 160g/m2

	Kolor:
	biały

	Deseń:
	gładki

	Możliwość prania:
	pranie wodne w pralce 90 C

	Szycie i wykończenie:
	Każde prześcieradło musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami  dotyczącymi prania, suszenia

	Atest:
	wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II



Opis produktu:
Prześcieradło z gładkiej, białej 100% tkaniny bawełnianej o gramaturze 150g/m2 do 160g/m2, o splocie płóciennym. Tkanina dostosowana do prania w temperaturze 90 C. Dopuszczalna kurczliwość tkaniny 3%. Każde prześcieradło musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami  dotyczącymi prania, suszenia 
Produkt musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II.

















SPECYFIKACJA TEKSTYLIÓW
	ASORTYMENT
	ILOŚĆ ZAMAWIANYCH
SZTUK:

	IV
	Kołdra antyalergiczna
	90 sztuk

	VI
	Poduszka antyalergiczna
	90 sztuk





IV – KOŁDRA ANTYALERGICZNA 

	Rozmiar:
	155x200 cm

	Tkanina pokryciowa:
	Policotton (45% bawełna, 55% poliester)

	Wypełnienie:
	Włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane

	Waga wypełnienia:
	900 do 1200 g

	Kolor:
	biały

	Możliwość prania:
	pranie wodne w pralce do 60°C

	Klasa cieplna kołdry: 
	całoroczna

	Szycie i wykończenie:
	· kołdra pikowana: pikowanie powinno gwarantować równomierne rozłożenie wypełnienia; wskazane prostokąty lub kwadraty
· brzegi wykończone lamówką; nie dopuszcza się lamówki z flizeliny , narożniki kołdry zaokrąglone
-     oznakowanie / umieszczenie metki z oznaczeniami



	Atest: 
	wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II










Opis produktu:
Kołdra antyalergiczna, w wymiarze 155x200 cm, wykonana z białej, gładkiej tkaniny z policottonu. Wypełnienie  100 % puszyste włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane . Brzegi wykończone lamówką, nie dopuszcza się lamówki z flizeliny.Lamówka estetycznie, równo przyszyta, przycięta w taki sposób aby nie była zmarszczona. Pikowanie kołdry powinno gwarantować równomierne rozłożenie wypełnienia, wskazane są prostokąty lub kwadraty. Produkt musi być przystosowany do prania wodnego w pralkach do 60°C. Musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100. Każda kołdra musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia. 

- krawędzie kołdry wyrównane – wskazane zszycie lub klejenie
- lamówka może być gotowa lub z tkaniny krojonej ze skosu. Części lamówki zszyte po skosie. W przypadku lamówki z tkaniny krojonej, zamawiający wymaga aby lamówka była równej szerokości na całej długości
- szerokość lamówki nie więcej niż 5 cm
- wszycie lamówki – zamawiający preferuje aby lamówka była wszyta w następujący sposób:
1/ prawa strona lamówki ułożona na lewej stronie materiału, krawędzie leżą jedna na drugiej, następnie należy przeszyć na całości, później zgiąć lamówkę na wierzch lamowanego materiału i przeszyć ponownie tuż przy złożonym brzegu  
2/ poszycie kołdry z wypełnieniem wyrównane, brzegi włożone w złożoną lamówkę na całej jej głębokości i przeszyć z wierzchu ściegiem odpowiednim do szycia kołder
- lamówka winna być wszyta w sposób estetyczny bez naprężenia  i wzrostów napięcia wokół kołdry, wygładzona taśma
***

V – PODUSZKA ANTYALERGICZNA 
	Rozmiar:
	70x80 cm

	Tkanina pokryciowa:
	Policotton (45% bawełna, 55% poliester)

	Wypełnienie:
	Włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane

	Waga wypełnienia
	900 do 1200 g

	Kolor:
	biały

	Możliwość prania:
	pranie wodne w pralce do 60°C

	Szycie i wykończenie:
	· poduszka musi być obszyta w całości – bez zamka, szew wewnątrz poduszki
· oznakowanie / umieszczenie metek z oznaczeniami


	Atest: 
	· wyrób posiadający Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa II



Opis produktu: 
Poduszka antyalergiczna, w wymiarze 70x80 cm, wykonana z białej, gładkiej tkaniny z policottonu. Wypełnienie włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane. Trójwarstwowa wzmacniana pikówka. Poduszka powinna być obszyta w całości – bez zamka, szew wewnątrz poduszki. Produkt musi być przystosowany do prania wodnego w pralkach do 60°C. Musi posiadać Certyfikat Oeko-Tex® Standard 100. Każda poduszka musi posiadać estetycznie wszytą metkę z oznaczeniami dotyczącymi prania, suszenia. 


zamawiający dopuszcza :

- szwy wewnętrzne poszycia poduszki

Nie dopuszcza się do obszycia poduszek szwem zewnętrznym  z wykończeniem overlock.








Estetyka wykonania:
1/ Gęstość szwów dostosowana do rodzaju materiału (odpowiednie naprężenie)
2/ Nici dobrane do koloru materiału.
3/ Zastosowanie lamówki – bez zmarszczeń.
4/ Każdy artykuł winien posiadać metkę z oznaczeniami prania, suszenia.
5/ Obrębianie – wykończenie brzegów tkanin w taki sposób, aby nie były widoczne żadne nitki.
6/ Ryglowanie szwu – konieczność rozpoczęcia i zakończenia szwu w celu zabezpieczenia go przed rozpruciem.
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